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Schadstoffhaltige Baustoffe

Aktuell werden viele Gebaude saniert, die zwischen 1950 und 1980 erbaut wurden.
Sie sind in die Jahre gekommen und werden altersgerecht und energieeffizient modern

Gerade zwischen 1950 und 1980 war eine Hochphase fir die Verwendung von
schadstoffhaltigen Baustoffen.

Haufig verbaute Schadstoffe sind:

Faserstaube
A Asbest (natiirliche Mineralfasern)
Akiinstliche Mineralfasern (KMF)

Organische Verbindungen
Apolychlorierte Biphenyle (PCB)
Apolyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
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Asbest

Sammelbegriff fifaserférmige natlrlichvorkommende Silikate,
aus denen technisch verwendbdaraserrhergestellt wurden.
asbestod oadzy OSNENY It AOKa oOFf GaINRARSOKA&AOKDY

Abereits vor ca. 4.000 Jahren fiir feuerfeste Lampendochte und bruchsichere
Keramiken verwendet

A 1870 Deutschlanderste Asbest verarbeitende Fabrika Frankfurt:
Asbestwerke Louis Wertheim

Ain den 50er Jahren groR¥erbrauchsanstieg

A seit 1979Verwendungsverboton schwach gebundenem Asbest in den alten
Bundeslandern

Aetwa 1981 Hohepunkt mit 170.000 t Rohasbest, in mehr als 3.000 verschiedenen
Bauprodukten

A 1982freiwillige Verzichtserklarungler Industrie innerhalb von 10 Jahren
Ersatzstoffe einzuflhren

Aseit Ende 1998lerstellungs und Verwendungsverbofiir Asbest nach GefStoffV
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Spritzasbest schwach gebundenes Asbestproduktssp
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Asbestpappe; schwach gebundenes AsbestprodukBsp
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Asbestpappe schwach gebundenes AsbestprodukBzp
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LeitungsDammungen aus Diatomeenerde/ Kieselg®sa P
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SteinholzEstrich
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Linoleumimitation =
impragnierte Pappe, die mit Olfarben in
verschiedenen Mustern bedruckt wurde
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VinytPlatten mit asbesthaltigem Bitumenkleber
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Asbesthaltige Kleber
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Fliesen Asbhestzement
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Wandverkleidung Asbestzement

»n
Q0
U

Fundstellen schadstoffhaltige Baustoffe

Empfehlungen zum richtigen Umgang

16




FassadefiPlatten- Asbestzement
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Schindeln Asbestzement
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Fensterbank Asbestzement
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Asbestzementkanale undleitungen
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Aul3enisolierung Wellzementplatten
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Nachtspeicherofen
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Haustechnik
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Flanschdichtungen
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Asbestgewebe
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Brandschutzklappen
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Dichtung Luftungskanal
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Brandschott
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Feuerabschluss
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Fliesenkleber und Putze
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Bitumenabdichtungen von Dachern
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Faserstaube
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Kunstliche Mineralfasern (KMF)

Sammelbegriff flkilnstlichhergestellte anorganische Fasern aus z.B.-GHesin oder
SchlackeRohstoffen mit Zusatzen vdtunstharzemnd Olen.

Seit den 1980edahren undseit Inkrafttreten der Warmeschutzverordnung 1995
sowie der Energiesparverordnung von 2002 werden in Deutschland jahrlich

mehrere Mio. Kubikmeter MineralwolErzeugnisse verarbeitet

A KMFProdukte, dievor 1996eingebaut wurden,
werden alsalte Mineralwolle-Dammstoffebezeichnet.
Es wird davon ausgegangen, dass die aus alten Mineralwolle
Dammstoffen freigesetzten Fasern kigbserzeugend zu bewerten sind.

A Seit 1. Juni 2000 diirfen in Deutschland neue Produkteverarbeitet werden, die
vom Hersteller mit dem RARUtezeichen gekennzeichnet sind.

AFur Produktezwischen 1996 und Juni 20Rann einKrebsverdacht nicht
ausgeschlossen werden
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Warmedammung Aul3enfassade
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Dammung von Zwischenwanden
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Dammung von abgehangten Decken
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Akustikdeckenplatten
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Leltungsdammung
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Schwach gebundenes Asbest in RShbhellen
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Dammung an Stahltragern
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Trittschalldammung
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Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB sind synthetische Stoffgemische aus unterschiedlich chlorierten
Einzelverbindungen (rund 209 verschiedene Verbindungstypen/Kongenere).

Seit 1929vurden rund 1,5 Mio. Tonnen PCB industriell hergestelit.
Erst in den 1970eund 1980erJahren wurde durch Vergiftungen und
Gesundheitsbeeintrachtigungen die Toxizitat bekannt.

PCB sind langlebig und reichern sich in der Umwelt und vor allem in der Nahrungskette
und in dessen Folge auch im Fettgewebe des menschlichen Kdrpers an

Eine besondere Problematik ist dagsgaservon PCB und die
Anreicherung in der Innenraumludind an Staubpartikeln.
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Polychlorierte Biphenyle (PCB)

1978 wurde der Neueinsatz in offenen Anwendungen und

1989 mit der PCB/erbotsordnungdie Herstellung, der Handel und die Verwendung von
PCB verboten.

Aufgrund der positiven Eigenschaften wie
Agutes Isolationsvermdgen,

Aschwere Entflammbarkeit sowie
AWeichmacher von Kunststoffen

gab es vielfaltige Anwendungsgebiete, besonders in Bauwerken
aus den Jahref960 bis 1975
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Dauerelastische Fugdvlassen (etwa 1955 bis 1972)
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Dauerelastische Fugaviassen
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Weichmacher in Kunststoffen, Lacken und Farbanstrichen S&P
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Weichmacher in Kunststoffen, Lacken und Farbanstrichen S&P
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Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PAK sind in der Natur in fossilen Brennstoffen enthalten (Erd6l, Kohle).
Sie entstehen bei Pyrolyse (trockener Destillation) oder bei unvollstandiger
Verbrennung

Asie befinden sich z.B. in Teerodukten, Schlacken und Aschen
Abestehen aus rund 1000 Einzelstoffen
Abei der Analytik werden 16 relevante Einzelstoffe beriicksichtigt

Adie groRte krebserzeugende Wirkung hat @es1zo(a)pyren (BaP)

Heute werden teerhaltige Produkte aufgrund von Verwendungsverboten
und der Entwicklung teerfreier Produkte nicht mehr eingesetzt.

Fundstellen schadstoffhaltige Baustoffe Empfehlungen zum richtigen Umgang

50




Teerhaltiger Asphalt

Teerhaltiger Asphalt wurde bis etwa 1984 im Stral3enbau eingesetzt. )
Haufig ist auch die SchottérNJ 33 OKA OKG al YISEALINRGIT §
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Teerhaltiger Asphalt
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Teerhaltige Gussasphdibden
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Bauwerksabdichtungen
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Bauwerksabdichtungen, wie Dachbahnen, Bitumenlagen in Ful3boden
und Anstriche sind bis etwa 1970 haufig teerhaltig.
Extrem hohe Teergehalte haben Teerkts&lierungen.
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Teerpappen
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Bitumenlagen in Ful3boden
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ParkettKleber sind bis etwa 1970 teerhaltig

|
i
‘

Fundstellen schadstoffhaltige Baustoffe Empfehlungen zum richtigen Umgang



Holzpflaster

Teerhaltige Klebstoffe fur Holzpflaster sind noch bis 1995 anzutreffen
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"Neue' schadstoffhaltige Bausubstanz &P

HexabromcyclododecaiHBCD)

HBCDwurde seit mehr als 50 Jahren &lsmmschutzmittefir Kunststoffe verwendet,
um deren Entzindung und die Ausbreitung von Flammen zu verzdgern.

Wegen seiner negative Eigenschaften

Aqiftig (vor allem fiir Gewésserorganismen wie Krebstiere und Algen) ,
Apersistent(langlebig, weil schlecht abbaubar) ,

Abioakkumulierendreicht sich in Lebewesen an),
AFerntransportpotenzialauch bei Fischen arktischer Regionen nachgewiesen);
ist HBCD eindesonders besorgniserregender Staff

Seit22.03.16EUweitesVerbot fur die Verwendung und dalsmverkehrbringenvon
HBCD in Erzeugnissen oder Gemischen ab einem Gehalt von 100 mg/kg.

Seit dem30.09.16sind Dammstoffe mit HBCGehalt >1000 mg/kg als gefahrliche
Abfalle einzustufen (AVMr.: 170603%).

Sie durfen nur noch in Verbrennungsanlagen entsorgt werden, die tber eine
entsprechende Zulassung verfugen.
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In der Natur vorkommende Schadstoffe
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Radon

Radon ist ein natirliches radioaktives Gas. Es ist Teil der natlrlichen Zerfallsreinen
von Uran und Thorium, die im Boden bzw. Festgestein vorkommen kénnen.

Die Anreicherung von Radon im Keller ist im starkem Mal3e von der
Durchlassigkeit des Mauerwerks und anderen Schwachstellen wie Risse, Fugen,
Rohrdurchfiihrungen und Leitungskanale abhangig.

Radon kann sich in der Raumluft anreichern und somit Gber die Atemluft in die
Lunge gelangen und diese bestrahlen. Als Folge kbnnen Lungenkrebs
erkrankungen auftreten.

Deshalb wird eine Reduzierung der Radonkonzentration in bewohnten
Innenraumen auf 100 Bg/m3 empfohlen.

MalRnahmen zur Verringerung der Strahlenexposition sind in der Regel
bauliche MalRnahmenwie

A Beseitigung von Undichtigkeiten und Schwachstellen und

A Liften (von manuell bis mechanisch)
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